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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA IMFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V-~ FROTEZIONE PASSIVA

REAZIONE AL FUOCO

Risoluzione n® 40 del 28/03/2012

Per la classificazione di pannelli fotovoltaici, indipendentemente dalla loro installazione e posa
in opern, si applicano le procedure di prova previste dal D.M. 26/6/84, modificato con D.M. del
03/09/01 come di sepuito riportate:

+»  UNI 9176 (Gennaio 1998) metodo D;

» NI 8457 (Ottobre 1987) con campionatura di prove in posizione verticale senza supporto
incombustibile;

o UNI 9174 (Ottobre 1987) con campionatura di prova in posirione parete senza supporto
incombustibile;

s UNI9177 (Oticbre 1987) relativamente alla classificazione.

Nel caso in cui il pannello presenti superfici opposte con materiale diverso differenti tra lom,
va ricavata upa serie di provette da ciascuno dei compositi esistenti nel materiale, A ciascuna sertie si
applicano le procedure di prova e di classificazione sopracitate attribuendo la classe peggiore tra
queile determinate,

Qualora il produttore dichiari che una delle due superfici sia realizzata con materiale
incombustibile, la campionatura di prova dovrd essere ricavata solo dall’eventuale superficie realizzata
con materiale combustibile.

L'incombustibilitd di una delle due superfici del materiale dovrd essere attestata da apposita
dichisrazione del produttore redatta, secondo il modello D 13 allegate, che costituird parte integrante
della scheda tecnica.

La scheda tecnica da redigere dovra essere conforme al modello C .

1l certificato di prova, redatto secondo il modello CRF-2 allegato, dovrd essere emesso ai sensi
dell’art. 10 del D.M. 26/6/84 ¢ successive modifiche, quale materiale per “INSTALLAZIONI
TECNICHE” secondo D'Allegato A 2.1, indicando alla voce impiego “PANNELLO
FOTOYOLTAICO",




